
Les 3 matériaux proposés sont de nature différente ... ce qui entraîne des déformations différentes malgré la même géométrie des 
poutres!
On évoque le module d’élasticité noté E, propre à chaque matériau, qui caractérise sa “déformabilité” vis à vis de l’effort.

Exemple: soient deux barreaux de même forme ...l’un en  caoutchouc et l’autre en acier.
Le caoutchouc a un E de petite valeur: sous l’effet d’une traction, le barreau de caoutchouc s’allonge beaucoup.
L’acier a un E de grande valeur: sous l’effet de la même traction, le barreau d’acier s’allonge, mais beaucoup moins.
Le phénomène s’observe également pour toutes les autres sollicitations (de compression, de flexion etc ...).
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A remplir en fonction des 

observations et des résultats de 

mesures obtenus.


