
Lorsque les expériences restent dans le domaine “élastique” du matériau (ce qui signifie que les déformations liées 
à une sollicitation s’annulent lorsque la sollicitation disparaît) alors, selon la “théorie des poutres”, la flèche est 
directement proportionnelle à la charge.

Exemple: en doublant la charge, la flèche est doublée, en triplant la charge, la flèche est triplée, ...

A remplir en fonction des 

observations et des résultats de 

mesures obtenus.


