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Eprouvette de béton (on parle de corps d’épreuve)

Bâti supportant tous les organes de la machine

Plateau inférieur

Cette expérience sert à mesurer la résistance d’un béton à la compression. Il 
existe un grand nombre (presque infini) de bétons différents: on fait varier le 
dosage et la qualité des constituants de base (gravillon, sable, eau et ciment) 
et/ou en rajoutant des constituants autres en petites quantités.
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